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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1   Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-
wykonawczym są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót: dla inwestycji 
termomodernizacji Przedszkola w Przysiersku. 
 
1.2   Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty  
 

- roboty ziemne, 
- nawierzchnie z kostki betonowej 
- podłoża i posadzki, 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
- roboty wykończeniowe. 

 

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 
 
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

 wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ; 

 wykonanie wygrodzenia placu budowy ; 

 znaki ostrzegawcze ; 

 wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ; 

 oświetlenie terenu budowy ; 

 zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

-   dostarczoną przez Zamawiającego, 

-   sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniejącego budynku. Wobec powyższego 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i 
placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie dotyczy. 

1.5.14. Ogrodzenie. 

 Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów. 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Nie dotyczy. 

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji. 
 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 
zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na 
technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  
Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót 
oraz przyjętego zatrudnienia. 
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z 
różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces 
jednego typu lub jednorodny.  
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności 
procesu roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów 
wykwalifikowanych takich jak : 
 

 zespół wykonujący roboty murarski – tynkarskie - 10 robotników 
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1.6   Nazwy i kody robót budowlanych. 

 
Dział robót -  45 
Grupa robót -  45.2, 45.3, 45.4, 45.5 
Klasa robót - 45.23,  45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,  
                          45.45, 45.50 
 

1.7   Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.7.1  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)   obiekt małej architektury; 

1.7.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.7.3. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.7.4. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt   

          budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego  

           trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a   

           także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  

           pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki  

           pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.7.6  Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.7.7. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.7.8 Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.7.9 Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.7.10 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.7.12 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa-
lającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.7.13 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z      
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.7.15 Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.7.16 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.7.17 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.7.18 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.7.19 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.7.20 Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.7.21 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.7.22 Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.7.23 Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.7.25 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wy-
konawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.7.26 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.7.27 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.7.28 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.7.30 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.7.31 Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.7.32 Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.7.33 Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.7.34 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny 
posiadać : 
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-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Nie dotyczy. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 

 
 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Nie dotyczy. 
 

 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
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Nie dotyczy 
 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg 

 wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi  

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku-
mentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Kategoria robót   -    Roboty ziemne                                       kod CPV 45111000-8 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Zasypanie wykopów. 
B.02.03.00. Transport gruntu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem 
wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych 
przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja 
projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzie typu G62 wg 
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, 
a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek 
jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w 
projekcie technicznym. 
2.4. Do zasypywania wykopów 
może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
- mas. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 
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3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu). 
Przed wykonywaniem robót związanych z budową tunelu powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Dojazd do tunelu oraz 
utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na międzytorzach wykonane 
koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik 
wbijania, w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych 
Podczas wbijania. 
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji 
odciążającej pod czynnymi torami. Konstrukcja odciążająca podlega odbiorowi 
oraz próbnym obciążeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
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- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.2. Zasypki wg B.02.02.00 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości; 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
Mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(l) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.3. Zasypki wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 - wykopy - [m3] 
B.02.03.00 - zasypki-[m3] 
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B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. Podstawa płatności 
B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 
mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 
B.02.02.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.03.00. Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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B-2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Kategoria robót   -    nawierzchnia z kostki betonowej              kod CPV 45233000-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy       i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej   
  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z 
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 
odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   
„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
 1.     odmianę: 

a)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 
ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2.     barwę: 
a)  kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta   
4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) a)     długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) c)     grubość:    60mm lub 80 mm   

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
  

Lp. Cecha Załącznik 
normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubości 

< 100 mm 
≥ 100 mm 

C Długość 
  
  

± 2 
± 3 

Szerokość 
  
  

± 2 
± 3 

Grubość 
  
  

± 3 
± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
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wytrzymałość) pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 

3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 
≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 

mm2  
2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
  
  
  
  

3.3 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 
  

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

         
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
  
2.2.3. Składowanie kostek 
  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 
a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
      mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 
[1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 
b)     do wypełniania spoin  
      piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 
      piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 
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2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
   
a)     krawężniki betonowe  
b)    obrzeża betonowe   
  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki 10cm pospólki  
b) pod wjazd 20cm  tłucznia 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

   
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
      wykonanie podbudowy, 
      wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
      przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
      ułożenie kostek z ubiciem, 
      zasypka spoin piaskiem 



 26

      wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
      pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
  

5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
  

5.5. Obramowanie nawierzchni 
  Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
  Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
   
   Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
     współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
     wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
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równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.7.3.Spoiny 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   
  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości 1 cm 
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specyfikacją 
5 Badania  wykonywania  

nawierzchni  z 
kostki   

  a)     zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

  b)    położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 
2 cm 

  c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d)    równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 

  e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a 
powierzchnią do 
8 mm 

  f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 
0,3% 

  g)    szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  
5 cm 

  h)    szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.3. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich  punktach 
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podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych 
w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  

7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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B- 3           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Kategoria robót   -    Izolacje termiczne                                    kod CPV 45321000-3 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji termicznych budynku 
wg poniższego wykazu: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Każdy zestaw do wykonania izolacji termicznych, sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać przed 
wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodności ITB. 

 
2. Materiały. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne 
atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 
Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 
zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy. 
2.1. Płyty termomodernizacyjne. 
2.1.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej . 
Wymagania: 
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące. 
Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej 
EPS-P i XPS-R 
(1) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P 
- powierzchnia gładka, 
- gęstość objętościowa - 38,8 ±1% kg/m3, 
- nasiąkliwość ≤0,7%, 
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK 
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
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nie więcej niŜ +/-1,5%, 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
mniej niŜ 100 kPa, 
- płyty o powierzchniach bocznych schodkowych, 
o wymiarach 100x500mm 
Przewidziane grubości płyt to: 5 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek, 
(2) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R 
- powierzchnia szorstka, 
- gęstość objętościowa - 28,00 ±1% kg/m3, 
- nasiąkliwość ≤1,5%, 
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,039 W/mK 
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
nie więcej niŜ +/-1,5%, 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
mniej niŜ 100 kPa, 
- płyty o powierzchniach bocznych gładkich, 
o wymiarach 600x1200mm 
Przewidziane grubości płyt to: 5cm, 3 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek, 
2.2. Składowanie elementów. 
Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej na równym podłożu, w 
warstwach najwyżej do 2 m. Jeśli nie ma takich pomieszczeń wyroby należy 
zabezpieczyć plandeką. Tylko wyroby opakowane szczelnie nie wymagają 
zabezpieczeń przed deszczem. 
Do składowania wyrobów powyżej 2 m należy używać specjalnych podestów 
lub palet z nadstawkami. 
Przenoszenie z miejsca składowania do miejsca wbudowania powinno 
odbywać się w pakietach. Przy transporcie pionowym należy używać wyciągu 
koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem belkowym. 

 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
 
4. Transport. 
Materiały termoizolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezącej, układając je na całej 
powierzchni i wysokości środka transportu. Pojemność ładunkowa powinna 
być max wykorzystana. 
Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, 
ostrych krawędzi, załamań powodujących uszkodzenie wyrobu. 
W przypadku przewożenia mat. termoizolacyjnych z innymi materiałami należy 
zabezpieczyć je przed przesuwaniem. 
W czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów. 
Przenoszenie z miejsca składowania do miejsca wbudowania powinno 
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odbywać się w pakietach. Przy transporcie pionowym należy używać wyciągu 
koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem belkowym. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania izolacji termicznej z płyt termoizolacyjnych 
Do cięcia wyrobów z płyt termoizolacyjnych używa się zwykłego ostrego noża, 
zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia, 
- płyty przycina się o 0,5 cm więcej niŜ wynosi rozstaw w świetle elementów 
konstrukcyjnych, 
- delikatnie wciska się je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie 
wypełniały przestrzeń, 
- nie szarpie się wyrobu w trakcie dopasowywania, 
- płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać należy mijankowo, 
- poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonuje się sukcesywnie, np. 
na dachu płaskim paroizolację, płyty oraz materiały rolowe 
(folia, papa )układać należy odcinkami, 
- nie należy chodzić po płytach miękkich, 
- ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie 
przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt 
pilśniowych lub wiórowych, 
- osłaniamy płyty przed wodą deszczową w przypadku izolowania ścian czy 
dachu oraz przed wodą gruntową w przypadku izolowania podłóg na gruncie, 
- przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków 
termicznych. 
5.2. Ściany przyziemia i piwnic 
- w przypadku wymaganej termoizolacji podłogi na gruncie, ocieplenie ściany 
należy przedłużyć minimum 0,5 m poniżej dolnego poziomu izolacji cieplnej 
podłogi, 
- jeśli podłoga nie wymaga ocieplenia, izolację cieplną ściany przedłużamy 
1,0 m poniżej poziomu terenu, 
- w razie usytuowania podłogi powyżej poziomu terenu, ocieplenie ściany 
przedłużamy min. 1,0 m poniżej ocieplenia podłogi i min. 0,5 m poniżej 
poziomu terenu. 
- wykonujemy izolację przeciwwilgociową, 
- płyty termoizolacyjne kleimy lepikiem na gorąco bez wypełniaczy do 
uprzednio zagruntowanej ściany lub za pomocą innych materiałów izolacji 
bitumicznej, 
- przed zasypaniem gruntem zewnętrzną powierzchnię płyt termoizolacyjnej 
smarujemy lub natryskujemy lepikiem na gorąco lub materiałami z przyjętej 
technologii. 
5.3. Podłogi. 
5.3.1. Podłogi na gruncie 
Podłogom w pomieszczeniach nieogrzewanych o temperaturze t ≤  8°C nie 
stawia się żadnych wymagań izolacyjności cieplnej. 
W energooszczędnym budynku dla pomieszczeń o t >16°C w strefie I oraz II 
układamy ocieplenie, dla którego wartość oporu cieplnego R > 2,5 K/W, gdyŜ 
zawsze w strefie I opór cieplny gruntu wynosi Rg = 0,5 K/W. 
Podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna posiadać izolację 
cieplną w postaci pasów pionowych lub poziomych o szerokości co najmniej 
1,0 m i usytuowanych po obwodzie budynku, wzdłuż linii styków podłogi ze 
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ścianą zewnętrzną (STREFA I). 
Pozostała wewnętrzna powierzchnia podłogi izolowana jest jak dla STREFY II 
(środkowej). 
Jeśli izolujemy w postaci pasów pionowych, a podłoga zagłębiona jest 
do 1,0 m poniżej poziomu terenu, to ocieplenie ściany przedłużamy 
min. 1,0 m poniżej poziomu terenu i min. 0,5 m poniżej poziomej izolacji 
podłogi, a całą podłogę izolujemy jak dla STREFY II. 
Jeśli podłoga znajduje się powyżej poziomu terenu, izolujemy ją pionowo jak 
na schemacie. W przypadku ocieplenia poziomego podłogi należy ocieplenie 
ściany przedłużyć min. 0,5 m poniżej poziomu podłogi. 
Przy poziomie podłogi poniżej 1,0 m od poziomu terenu całą podłogę 
ocieplamy jak dla STREFY II (środkowej). 
W zależności od temperatury obliczeniowej pomieszczenia usytuowania 
podłogi względem poziomu terenu , odległości górnej powierzchni podłogi od 
zwierciadła wody gruntowej , rodzaju i grubości warstw podłogowych i ściany 
poniżej podłogi, zalecamy następujące rozwiązania: 
5.3.2.Ocieplenie podłóg na gruncie pod wylewkę betonową 
Płyty termoizolacyjne twarde pod wylewkę stosuje się dla użytkowego 
obciążenia charakterystycznego ≤  2,5 kN/m2. 
Dla większych obciążeń grubość, klasę betonu oraz zbrojenie podkładu ustala 
się indywidualnie. 
5.4. Wykonanie termoizolacji podłóg na gruncie. 
- zawsze wykonujemy z gruntu piaszczystego zagęszczoną podsypkę 
grubości min. 15 cm, 
- termoizolację w postaci płyt wykonujemy jednowarstwowo, układając płyty w 
mijankę, 
- bezpośrednio na płytach wykonujemy podkład (wylewkę) o grubości 
minimum 4 centymetrów: 
- z betonu (beton min. B 12,5) o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej, 
- z zaprawy cementowej (o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 12 MPa i 
zginanie 3 MPa) lub z mieszanki zazbrojonej włóknami stalowymi, 
- z betonu zbrojonego (beton B 12,5) o zbrojeniu określonym ściśle wg 
projektu, 
- na płytach układamy folię lub papę na zakład, wykonując podkład o 
konsystencji: 
- ciekłej, w przypadku wylewki samopoziomującej, 
- gęstoplastycznej, w przypadku tradycyjnej, jeżeli wymagane jest 
szybkie odparowanie wody zarobowej i wyschnięcie podkładu przed 
ułożeniem podłogi, np. parkietu lub paneli. 
- w każdym przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego wykonujemy 
poszczególne warstwy podłogowe według zaleceń producenta montowanej 
instalacji, 
- jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wody gruntowej, musimy 
wykonać izolację wodoszczelną z papy lub folii pod ociepleniem, 
- jeśli pomieszczenie jest mokre lub średnio wilgotne (np. pralnia lub łazienka, 
kuchnia), koniecznie wykonujemy od góry izolację wodoszczelną 
5.5. Podłogi na stropie 
- dla zachowania odpowiedniej izolacyjności akustycznej stropu masywnego 
wykonuje się podłogę pływającą (poprawa izolacyjności aŜ o = 24 dB), 
- termoizolację w postaci płyt wykonuje się jednowarstwowo, układając płyty w 
mijankę, 
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- bezpośrednio na płytach wykonuje się podkład (wylewkę) o grubości 
minimum 4-centymetrów, 
- jeżeli wykonujemy podkład o konsystencji ciekłej, to na płytach 
termoizolacyjnych układamy folię lub papę na zakład, 
- podłogi w pomieszczeniach mokrych (łazienki, WC, pralnie,...) wymagają 
zastosowania od góry izolacji wodoszczelnej , 
- płyty termoizolacyjne miękie układamy między legarami podłogi , 
- pod legarami i na ich wierzchu przed ułożeniem podłogi stosujemy zawsze 
taśmowe podkładki tłumiące. 
5.6. Ścianki działowe 
Podział pomieszczeń ze względu na obciążenie ścianek z suchego tynku 
(zawieszenie ciężarów): 
KATEGORIA 1 - pomieszczenia mieszkalne, biurowe, sale i korytarze, 
KATEGORIA 2 - pozostałe pomieszczenia użyteczności publicznej, w tym sale 
zebrań, handel, korytarze w szkołach. 
Wykonanie: 
- zawsze ścianki działowe montujemy z obustronną dylatacją podłogi 
pływającej i ustawiamy bezpośrednio na stropie a nie na wylewce podłogi, bo 
znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku - nawet 
do 6 dB, 
- po obwodzie rusztu ścianki i na powierzchni słupków zawsze stosujemy 
podkładki tłumiące, 
- płyty z wełny układamy szczelnie, 
- w ściankach o wysokości powyżej 4,0 m wykonujemy poziome rygle o 
rozstawie max. 3,0 m, 
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej do izolacji ścianek produkowane są 
o wymiarach dostosowanych do montowania w typowych systemach ścianek 
działowych z płyt g-k. 
Uwagi eksploatacyjne. 
Zaleca się wykonywanie ścianek o ociepleniu z płyt z wełny o gr. 10 cm ze 
względu na: 
- znaczne polepszenie izolacyjności akustycznej, 
- możliwości dowolnego regulowania lub wyłączania ogrzewania w 
poszczególnych pomieszczeniach budynku i wykorzystania ścianki jako 
przegrody cieplnej, np. między pokojami w hotelu. 
5.7. Stropodachy wentylowane. 
5.7.1. Paroizolacja . 
Paroizolację zawsze umieszczać pod ociepleniem lub konstrukcją od strony 
wewnętrznej przegrody. Należy ją stosować we wszystkich pomieszczeniach o 
konstrukcji drewnianej i o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (ochrona 
drewna), czyli w praktyce tylko nad łazienką, natryskiem, WC i kuchnią 
zlokalizowaną na poddaszu użytkowym. Przy stosowaniu paroizolacji należy 
zadbać o „dobrą” i regulowaną wentylację grawitacyjną (np. okna z 
rozszczelniaczami i kratki wywiewne z Ŝaluzjami). 
5.7.2. Wentylacja połaci dachowej 
Powierzchnia otworów do przestrzeni wentylacyjnej połaci: wloty pod okapem 
powinny wynosić 0,002, a wyloty w kalenicy lub w ścianach szczytowych 
0,001 powierzchni dachu. 
5.7.3. Wiatroizolacja (membrana) 
Należy stosować folie, które od strony zewnętrznej: 
- nie przepuszczają wody 
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(słup wody = 100 mm przez 72 godziny), 
- stanowią stosowną barierę dla powietrza (wiatru), zaś od strony wewnętrznej 
(czyli od strony ocieplenia) są w pełni paroprzepuszczalne (od 800 do 3000 
gram pary wodnej/m2/dobę, przy czym im więcej, tym lepiej) lub 0,03 m. 
5.7.4. Uwagi wykonawcze 
- nad termoizolacją pozostawiamy pustkę powietrzną o wysokości 
minimum 20 cm, 
- wykonujemy jednowarstwowe ocieplenie z płyt termoizolacyjnych lub z 
dużych zrolowanych płyt albo mat, 
- pod ścianki ażurowe używamy pasków z płyt twardych o grubości 5 - 10 cm, 
- dla masywnego stropu w budynkach mieszkalnych lub biurowych nie 
stosujemy paroizolacji, 
- dla stropu drewnianego belkowego stosujemy płyty lub maty albo zrolowane 
duże płyty, 
- bezwzględnie unikamy chodzenia po termoizolacji, 
- konstrukcję dachu i ocieplenie wykonujemy sukcesywnie, 
- w termomodernizacji istniejącego stropodachu możemy zastosować 
technologię wdmuchiwania granulatu izolacyjnego, używając 
specjalistycznego sprzętu. 
5.7.5. Poddasza nieużytkowe 
Poddasze nieużytkowe to stropodach wentylowany z możliwością chodzenia 
w części przełazowej z temperaturą zależną tylko od pór roku (strychy, 
lamusy). 
Uwagi wykonawcze : 
- dla stropów drewnianych staramy się zapewnić odporność ogniową minimum 
F 0,5 (REI 30 minut) oraz stosowną izolacyjność , 
- na stropach masywnych wykonujemy ocieplenie płytami lub matą jak dla 
stropodachu dwudzielnego oraz drewniany pomost kontrolny lub z płyt 
twardych albo jak na molo, podłogę do chodzenia w części przełazowej, 
- uwzględniamy możliwość adaptacji w przyszłości na poddasze użytkowe 
 (przełożenie pomiędzy krokwie odpowiedniej grubości ocieplenia), 
- zawsze wykonujemy kominek wywiewny na wierzchołku dachu kopertowego 
(czterospadowego). 
5.7.6. Poddasza użytkowe 
Poddasze użytkowe to stropodach wentylowany z wykorzystaniem przestrzeni 
powietrznej na pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. 
Uwagi wykonawcze : 
- w przypadku pokrycia typu szczelnego dla pary wodnej zawsze nad 
ociepleniem pozostawiamy 2 - 4 cm szczelinę wentylacyjną z wykonaniem 
wlotu i wylotu powietrza, a dla uniknięcia zatkania szczeliny stosujemy 
wyłącznie płyty, a nie rozprężne maty, 
- w celu spełnienia wymogów cieplnych, akustycznych i bezpieczeństwa 
pożarowego stosujemy dwuwarstwowe ocieplenie (między krokwiami oraz 
rusztem pod płyty g-k) z montażem wieszaków stalowych typu U lub 
drewnianych klocków dystansowych, 
- ze względu na zwiększenie trwałości konstrukcji drewnianej zawsze 
wykonujemy paroizolację z folii nad kuchnią, łazienką i WC , 
- dla międzykondygnacyjnego stropu masywnego stosujemy podłogę 
pływającą. 
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6. Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości 
powinny być zgodne z wymogami obowiązujących norm 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 ułożonej izolacji z uwzględnieniem 
grubości warstw. 

 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych ST p.8. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach 
wykonywania robót: 
— po dostarczeniu materiałów na budowę, 
— po przygotowaniu podłoża, 
— po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed 
rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi cementowej lub pokrywania 
papą lub folią. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
— sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
— sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: . - 
— sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem 
budowlanym, 
— sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do 
uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła 
K przegrody, 
— sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
— sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia 
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(szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy 
do podłoża, 
— w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka się on z 
materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej 
przed zawilgoceniem zewnętrznym . 

 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 
7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 
ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
literatura fachowa 
PN-EN ISO 6946:1999   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
                                        i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-B-02025:2001          Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
                                       ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
                                       zbiorowego”. 
PN-82/B-02402              Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
                                       budynkach 
PN-82/B-02403              Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-85/B-02421:2000     Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
                                       Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-77/M-34030              Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i 
                                       badania. 
PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
                                        izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
                                        Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
                                        izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
                                        Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
PN-B-02151-3:1999       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
                                        budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
                                        budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
                                        budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 13501-1:2004     Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
                                        budynków. Część I: Klasyfikacja na podstawie badań 
                                        reakcji na ogień. 
PN-EN ISO 1182:2002U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Badania 
                                        niepalności. 
PN-B-02851-1:1997        Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 
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                                        odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania  
                                        ogólne i klasyfikacja. 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
                                          zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. 
PN-B-03002:1999            Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i 
                                         obliczanie. 
PN-EN 13162:2002         Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
                                        wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
                                        Specyfikacja. 
- Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”. 
- Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i 
                                              ich elementów”. 
- Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących 
                                          budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym 
                                          komunikacyjnym”. 
- Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych 
                                          przegród wewnętrznych w istniejących budynkach 
                                          mieszkalnych”. 
- Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe”. 
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć     
                                                        termomodernizacyjnych” Dz. U. nr 162, poz. 1121. 
„Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” - tekst jednolity, Dz. U nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
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B- 4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.41 
 

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                        kod  CPV  45411000-4 
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres robót objętych 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a 
ujętych w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj : 

 wykonanie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych 
 wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych, 
 mocowanie narożników aluminiowy 
 wykonanie pozostałych tynków wewnętrznych (w tym mozaikowych), 
 uzupełnienie zewnętrznych tynków ścian i cokoły, 
 wykonanie pozostałych tynków zewnętrznych. 

       
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.     MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

—   nie zawierać domieszek organicznych, 

—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
 
1.3 Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 
zakresie. 
Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno 
palone mielone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 
Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objętościowe składni-
ków zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego, podano w tabeli  
Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 
 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka 
pomiarowego 

 
Marka 
zaprawy 
 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
(wapno :piasek) 
 z wapna w postaci 
ciasta 
 

z wapna 
hydratyzowanego 
 0,2 

 
1:3,5 i 1:4,5 
 

1:3 i 1:4 
 

0,4 
 

1:1,5, 1:2 i 1:3 
 

1:1, 1:2 i 1:2,5 
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1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki 
mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 
 
1.5 Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie 
do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 
Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw 
odpowiednie barwniki mineralne. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 
Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania   w   budownictwie przez ITB. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz marki cementu. 
 
1.6 Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i 
sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych. 
Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do 
naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do 
momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy 
masę dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i pęcherzy. Ilość 
przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 
minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być 
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie 
powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 
 
1.7 Siatki Rabitza 
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Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu 
nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru.
 

 

1.8 Roztwór kwarcowy 

W miejscach, gdzie przewidziane są tynki akrylowe ściany należy zakonserwować 15 % 
roztworem kwartscoat.

1.09 Narożniki aluminiowe 

 

Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.
 
2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 

3.   TRANSPORT 
 
3.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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-   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-
dowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

4.3 Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

 PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - 
w proporcji 1:1:2. 

4.4 Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wy-
maganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

 wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej 
masy) — nie mniej niż 5 MPa, 

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
od siew na sicie 1,0 mm — 0%, 
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 początek wiązania po 30—60 min, 
 ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata 

— nie więcej niż 0,5 g, 
 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

 woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 

     wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 
 
 

4.5 Narożniki aluminiowe 

We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki.  
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio 
przygotowaną powierzchnie.
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1 Podstawa odbioru robót  

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-

centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż  
po 7 dniach po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe 

Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1 Normy 
PN-85/B-04500        
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100        
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020.-1999    
Wapno. 

PN-79/B-06711         
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501         
Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997    
Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
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B-5    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.43 
 

Kategoria robót   -    Roboty okładzinowe ścian                        kod  CPV  45431200-9 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin 
wewnętrznych z płytek ceramicznych oraz zewnętrznych z płytek elewacyjnych. 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.1  Zaprawy klejowe 

Do układania płytek na ścianach należy zastosować zaprawę klejową – uniwersalna. 
 
1.2 Zaprawa cementowa 

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może 
być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 
albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie. 
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. 
Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane 
do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm 
nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 mm. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 
domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości technicz-
ne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium 
zakładowe. 
Materiały do zapraw betonowych i cementowych zostały opisane w B - 2 i B – 3 ST. 
 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

3.  TRANSPORT 
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3.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy 
zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 
     

4.  WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1 Wymagania materiałowe 

Płytki klinkierowe ścienne powinny mleć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nie- 
szkliwiony lub z polewą solną. Powinny być mrozo-chemo-ognioodporne, o nasiąkliwości 
nie większej niż 6%. 
Płytki ceramiczne powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową 
(pokrytą szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie 
powinna być większa niż 2—8%. 
 
4.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża -  tynku.  
Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe 
wodoodporne. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o  szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za 
stosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich  
układu. 
Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwę mocującą dla płytek ceramicznych.  
Warstwę zaprawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchnię i docisnąć do 
podkładu. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w po-
szczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu 
(po upływie 16 do 20 godzin).  
Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie 
wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie.  
Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać 
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.  
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstwę o 
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie 
kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 
przesunąć o 10—15 mm  po wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka 
w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 1 mm. W odstępach nie większych niż 3 m 
należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki 
kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 
 
4.5 Spoinowanie i czyszczenie okładziny 
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Spoinowanie płytek ceramicznych wewnętrznych i elewacyjnych należy wykonywać po 
całkowitym zakończeniu tych prac.  
Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnętrznych przyjęto 1 mm , a dla płytek 
elewacyjnych rodzaj spoiny-  wklęsła gr. 5 mm. 
 
 
 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli produ-
centa, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właści-
wymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu 

Do  odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić  dokumentację  techniczną  projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania 
odpowiednich norm i określającą  rodzaj,  typ i odmianę osadzania oraz ewentualne 
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również: 

 stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 
międzyoperacyjnych), 

 protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia 
łów (atesty). 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają posta-
nowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, albo innym równorzędnym dowodem. 
Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie   wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone na podstawie protokółu badania między 
operacyjnego,  zawierającego  stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
podłoża zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych  przez dostawcę  zaświadczeń 
(atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi nor mami przedmiotowymi, a w 
przypadku materiałów  nienormalizowanych z  wymaganiami ustalonymi świadectwem 
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dopuszczenia do stosowania wydanym  w  trybie  obowiązujących przepisów. Materiały nie 
mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom przez upoważnione laboratoria. 
 
5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało 
wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
5.4   Badanie gotowej okładziny  
 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 
 

 należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do 
podkładu, 

 prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

 prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  
szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

 wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

 jednolitości barwy płytek. 
 

5.5 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowa-
dzone  przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztoryso-
wym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a 
w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i 
zapisów, w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ 

nie od rodzaju posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
 sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
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 sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze 
prowadzić na próbkach kontrolnych,  

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.;   badania 
należy wykonać przez oględziny. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych lub  
cokołów;   badania  należy  wykonać   przez oględziny. 
Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie zo-
stało  określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w 
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 
 

 

 

 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz się 
wg rzeczywistej oblicowanej powierzchni. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie okładzin ścian, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 
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B-7    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.44 
 

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   
malowania :   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy 
zastosowaniu następujących typów farb : 
a)   dających się rozcieńczyć wodą: 

 farby emulsyjne wodorozcieńczalne, w których spoiwem jest trwała zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów 
z dodatkiem emulgatorów, środków zmiękczających, stabilizatorów itp., 

 farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnących (pokostowy i polipokostowy) 
oraz modyfikowane żywicami syntetyczny mi, 

 lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe. 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.1  Farby emulsyjne 

Do malowania ścian wewnętrznych mogą być stosowane następujące rodzaje farb 
emulsyjnych : 

 Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 
 Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 
 inne dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
1.2  Farby olejne 

Do malowania istniejącej stolarki drzwiowej  
 
1.3  Emalie chlorokauczukowe 

Do malowania elementów metalowych 
 
1.4  Emulsja gruntująca 

Przed naniesieniem powłok malarskich należy ściany zagruntować środkiem UNI-GRUNT. 
Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny być przygotowane  fabrycznie w 
postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych 
lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie. 

 
 
 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

 
3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
     

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko-
wych i podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania 
rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. 
kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy 
stosować środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne 
miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą 
natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 
 
4.2  Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 
betonowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 8 dotyczącym robót 
tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 
 
4.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i 
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szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać 
przed  szpachlowaniem.   
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w 
tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia 
ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury 
oświetleniowej, 

 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu, 
 po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  
 
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczongo do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby  Największa wilgotność 
podłoża, % masy  

Farba olejna, olejno-żywiczna i   
syntetyczna   (np.   ftalowa) 
Farba emulsyjna  

3 
 
4  

 
4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi 

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-
cych (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także 
na reemulgację.   Powinny one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 
 
4.5  Emulsja gruntująca 

Powłoka gruntująca nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący 
nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku 
nie powinna przekraczać 5 %. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
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Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria. 
 
 

 

 

5.3 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób:  

 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku 
malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń 
zaprawy gipsowej, 

 przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT, 

 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed 
malowaniem oczyścić z kurzu, 

 w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 

 mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką 
klejowo-olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego 
zakresu stosowania, 

 sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku 
lub lakierem spirytusowym (2-krotnie), 

 powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z 
tłuszczu, żywicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 
przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. 
 
5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 

przyjęcia, 



 57

 badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 

 badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
 badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od 

daty ich ukończenia. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  
niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 
 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-

wapiennego lub cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie 
warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się 
na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

 sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  
nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 

 
5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzających   zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  
technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez 
kilkakrotne po tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku, 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć 
tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg 
kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu 
tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 
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 sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 

5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek 
sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, 
albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami nor-
my i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za 
niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do 
zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, 
którego wynik jest ostateczny. 
 
5.4   Badanie gotowej okładziny  
 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 
 

 należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w 
kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

 prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), 

 prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  
pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

 wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

 jednolitości barwy płytek. 
 

5.5 Odbiór końcowy robót malarskich 

 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

 
6.2. Zasada obmiaru 
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Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty malarskie       

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401  
Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411  
Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051  
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053  
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
BN-75/6113-1,6   
Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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B-8    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.43 
 

Kategoria robót   -    Tapetowanie                                  kod  CPV  45432220-2 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ścian z tapet w budynku Centrum Usług Obywatelskich w 
Zabierzowie. Typ tapety podano w specyfikacji ogólnej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wytapetowanie ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami prawa budowlanego. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z  SST, projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania i   składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne". 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
- Tapeta winylowa - okładzina ścienna powinna posiadać atest higieniczny i p.poż, 
Dane techniczne: 
szerokość -130 cm, długość rolki 30 m 
gramatura - 400 g/m2, 
posiadająca działanie antybakteryjne 
odporność na ścieranie 8/8, 
odporność na uderzenia 8/8, 
odporność na odbarwienia 7/8, 
gwarancja 36 miesięcy 
- Klej – rodzaj kleju zależy od rodzaju podłoża 
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Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane  
w postaci bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie. 
Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się: 
- zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie, 
- wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut, 
- możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża. 
Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji 
szkodliwych dla 
zdrowia; po wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę. 
Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju. 
Mieszanie ze sobą różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek 
składników nie 
uwzględnionych w instrukcji producenta jest zabronione. 
- Środek gruntujący 
Do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża 
oraz zwiększające przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały 
przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju używanego do przyklejania tapet o 
stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża. 
Na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Środek   do   zagruntowania   powierzchni   o   zwykłej   chłonności,   należy   stosować   
w   postaci rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
nóż do cięcia oklein, 
miarka, 
szczotka z twardym włosiem, 
wałek z długim włosiem (15 mm) 
szpatułka 
poziomica. 
wałek gładki, bez włosia. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" specyfikacji 
techniczne 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony 
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
wymiary, 
liczbę sztuk w pakiecie, 
numer aprobaty technicznej, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Przygotowanie 
Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i 
tłuszczu. 
W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor. 
Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu 
kurz. 
Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie. 
Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy 
zagruntować 
rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do 
wyschnięcia. 
Powierzchnie   mocno   chłonące   wilgoć   takie  jak   gipsowo-kartonowe,   betonowe,   
należy  zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do 
wyschnięcia. 
Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów. 
Powierzchnia ściany nie może  się kruszyć i  pylić.  Takie powierzchnie mają zbyt słabą 
przyczepność, należy nałożyć cienką warstwę gruntu. 
Płyty MDF i inne tego typu należy również gruntować tak, jak pomieszczenia normalnie 
chłonące wilgoć. 
Jeżeli   powierzchnia   nie   wchłania   wilgoci   np.   plastik,   metal   lub   ściana   
pomalowana nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie należy jej  gruntować.  W tym 
przypadku należy zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej  
zabezpieczyć farbą gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian 
musi wynosić 10°C.   Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. 
5.3.Użycie 
Przygotowanie wałka 
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Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty 
wałek. Pusty wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany 
minus 15 cm. 
Przygotowanie wałka 
Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości 
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie 
należy zwinąć okleinę na pusty i przycięty wałek. 
5.4. Naklejenie 
Początek 
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na 
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć 
wyciekania kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę 
na około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu. 
Naklejanie 
Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w 
przypadku postępowania zgodnie z instrukcją. 
Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt 
mocno  
i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia. 
Poziomica 
Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy 
używać poziomicy po każdym narożniku ściany. 
Przycinanie przy cokole 
Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający 
materiał wzdłuż szpatułki. 
Zmywanie pozostałości kleju 
Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.  
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może 
spowodować jego wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu okleiny do rogu szpatułką. 
Przycinanie przy framugach 
Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając 
zapas na wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia 
w niewidocznych miejscach. 
Naklejanie pozostałych kawałków 
W przypadku   naklejania pozostałych   kawałków połączenia są nieuchronne.   Dlatego 
należy wygładzić dokładnie  klej w miejscu połączenia.   Szwy pozostaną niewidoczne,   
ponieważ okleina jest w 100% nie kurczącą się. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do tapetowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
Tapetowanie 
Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest 
jednolita w całym pomieszczeniu. 
Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej  powierzchni  dokładnie przyklejone do 
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. 
Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności 
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady. 
Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a 
odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na 
odległości 2,5 m. 
Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte 
brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni tapetowanej wraz z przygotowaniem 
podłoża, przygotowaniem tapet, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
8.2. Odbiór podłoża 
Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór robot tapeciarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na 
stwierdzeniu 
dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności 
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających 
brzegów 
tapet. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków. 
Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie   odporności   powłoki   na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  
badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST„Wymagania ogólne". 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego  
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej  
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Płaci się za ustalona ilość [m2l tapetowanych ścian, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
tapetowanie ścian tapetą winylową, 
tapetowanie słupów wolnostojących tapetą z włókna szklanego, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego, 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 235:2004 Tapety w zwojach. Terminologia i symbole 
PN-EN 233:2002 Tapety w zwojach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, 
                             winylowych i z tworzyw sztucznych 
PN-EN 234:2002 Tapety w zwojach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do 
                              dalszego uszlachetniania 
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B-9    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.42 
 

Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowe             kod  CPV  45421160-3 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki 
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym 
miejscu. 

 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej 
i drzwiowej.  

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Witryna uchylna PCV 

Drzwi wejściowe drewniane 

Drzwi wejściowe ALU 

Drzwi wewnętrzne drewniane  

 
1.1  Drewno i materiały drewnopochodne 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna, być stosowana tarcica iglasta oraz iglaste 
pół fabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Tarcicę jodłową dopuszcza się do stosowania tylko na stolarkę dla budynków 
inwentarskich, dla drzwi z listew, okien skrzynkowych i ościeżnicowych oraz klapek 
i listew. W ramiakach okien skrzynkowych i ościeżnicowych tarcica jodłowa powinna 
mieć minimum 3 słoje na 10 mm przekroju. Do produkcji mebli do wbudowania nie 
dopuszcza się drewna jodły. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10—16%,. 
Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny być 
większe niż podano normach. 
Stosowane do produkcji stolarki budowlanej materiały drewnopochodne powinny 
odpowiadać pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów stolarki budowlanej. 
 
1.2  Kleje do wyrobów stolarskich 

Do   klejenia   złączy w stolarce okiennej i drzwiowej narażonej na działanie warunków 
atmosferycznych należy stosować kleje wodoodporne (np. mocznikowo-
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formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe  itp.),  odpowiadające wymaganiom norm 
przedmiotowych lub  inne dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
Zawartość w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna być wię-
ksza niż określają to wymagania PZH lub świadectwa ITB. 
1.3  Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
ta kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do 
stosowania wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 
 
1.4  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
 zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak 

np. zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących lub zestaw 
szybkoschnących wyrobów ftalowych akrylowanych, 

 materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne 
i syntetyczne (farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dające powłokę 
nieprzezroczystą lub przezroczystą). 

 

1.5  Ościeżnice stalowe i drewniane 

Dla drzwi wewnętrznych przewidziano ościeżnice metalowe o szerokości 
uzależnionej od typu drzwi.  Dla drzwi wejściowych zewnętrznych przewidziano 
ościeżnicę drewnianą. 
 
1.6  Szkło antywłamaniowe 

W pomieszczeniu kasowym przewidziano okna kasowe ze szkła antywłamaniowego  
kl. P4. 
 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

 
3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
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-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
 4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu z węgarkami. 
Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym 
progiem betonowym  lub  drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej 
części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki 
okiennej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku 
występujących wad w  
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w 
tabeli. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w 
ścianach zewnętrznych 

 

 Odchyłki, mm  Dopuszczal-  

Rodzaj ściany i spo-    na różnica  
    sób wykonania    długości  

ościeża  szerokość  wysokość  przekątnych,  
   mm  
Ściany murowane, wy-     
prawa tynkowa  + 10  + 10  10  

 
 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównoś-
ciach   oraz   oczyszczonych  z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na 
podkładkach lub listwach. 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i  
powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

 w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

 uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2 mm na  
1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 
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Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a 
okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  
gwintowanyc haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 
Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.  
 

 

 

4.3  Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna ;  
w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach  ościeży  bruzdy  
dostosowane   do grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 
zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet   
powinien   być   wpuszczony   na   stałe w specjalnie do  tego celu wykonany wrąb w 
progu ościeżnicy.  
 
4.4  Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury  

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 
murowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  
większe  niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych 
uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre 
utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6X10 cm i przed 
osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również 
zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości 
Zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być zgodne z :  

 postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
 postanowieniami PN-67/B-10086  dla mebli do wbudowania w zakresie  składu  i 

liczności partii, sposobu pobierania próbek i ich liczności oraz planu badania. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich  

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram 
powinna być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm państwowych. 
Kontrola jakości robót szklarskich powinna być  przeprowadzona zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w PN-72/B-10180. 
 
5.3  Przechowywanie wyrobów stolarskich 
Wszystkie wyroby, z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przecho-
wywać w magazynach półotwartych ,lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi. 
Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych,  
o temperaturze   10—30° C  i  wilgotności  powietrza  40 - 70%. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.  
W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać 
na legarach o wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co 
najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
Wyroby należy, układać w jednej lub kilku warstwach  (w  pakietach  lub  pojedynczo). 
Sposób ułożenia wyrobów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie 
transportu wewnątrz magazynu.  
 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania 
okna lub drzwi.  

 
6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Roboty stolarskie             

Płaci się za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu,  

- wbudowanie stolarki okiennej, 

- wbudowanie stolarki drzwiowej, 
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- wbudowanie stolarki w połaci dachu, 

- wykonanie okna kasowgo ze szkła antywłamaniowebo 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 
 Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-96000  
Tarcica iglasta 
BN-70/5028-22    
Gwoździe stolarskie. Wymiary 
BN-80/6112-28   
Kit miniowy 
BN-75/6753-02   
Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-83/6821-01  
Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 
BŃ-75/6821-02   
Szkło budowlane. Szyby zespolone 
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B-10  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Kategoria robót   -    Roboty murowe                                        kod CPV 45262500-6 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonu komórkowego. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 
jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 
nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niŜ 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 
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wysokości 
l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 
wysokości : 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 
lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie 
mrozu jak dla cegły wg póz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 2,15-2,8 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niŜ 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
* Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości 
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na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4. Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2 
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 
2NFD250+-3x120+-2x138+-2 
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 
Wymagania: 
- nasiąkliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
- gęstość - nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 
drążonych. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu 
ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 
Grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
na leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 
o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią 
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zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak 
mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów 
oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki 
ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
5.3. Mury z cegły kratówki. 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian 
nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Można ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 
gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 
Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość Spoin 
pionowych -10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i 
-2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

 
 
Lp.                  Rodzaj odchyłek 

 

 
Dopuszczalne odchyłki mm 

 
mury spoinowane mury niespoinowane 
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1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 
2. Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm           szerokość 
                                  wysokość 
 

 
 

+6,-3 
+15,-1 
+10,-5 
+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

 
 
 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót murowych 
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
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9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003       Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005       Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020       Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259       Beton komórkowy. 
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B- 11           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
Kategoria robót   -    Konstrukcje drewniane                                  kod CPV 45422000-1 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i robót budowlanych dotyczących konstrukcji drewnianych. 
Jest to zbiór wymagań w zakresie wykonywania i/lub wbudowywania 
konstrukcji drewnianych w celu zapewnienia zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym. 
Niniejsze SST określają wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji 
drewnianych projektowanych według PN-B-03150:2000. Podane wymagania 
obejmują wykonywanie konstrukcji budynków mieszkalnych, i użyteczności 
publicznej, nie narażonych na agresywne oddziaływania środowiska. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych i obejmują: 
- dachy 
Zakres SST obejmuje konstrukcje dachowe. 
Zakłada się, że roboty wykonywane są profesjonalnie, zgodnie z wymaganą 
wiedzą wykonawcy, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i środków do 
wykonania robót, zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej oraz w niniejszych SST. 
Przyjmuje się, że mają zastosowanie ogólnie akceptowane zasady sztuki 
budowlanej oraz, że roboty wykonywane są przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone osoby i/lub zespoły robocze. Zakłada się 
ponadto, że wykonawca przestrzega zasad zapewnienia jakości oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku stosowania w konstrukcjach drewnianych elementów konstrukcji 
stalowych obowiązują postanowienia normy PN-B-06200:1997, a murowanych 
i żelbetowych - postanowienia SST dla tych konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi „Wymagania ogólne" pkt 1.4 i z 
PN-B-03150:2000, w normach związanych, w p. 1.2.1, a także poniżej: 
klasa kontroli - określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami 
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p. 6 metoda wykonania - opis procedur stosowanych do wykonania robót 
odchyłka - różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem 
elementu a wartościami nominalnymi podanymi w projekcie odchyłka 
dopuszczalna - wartość dopuszczalna odchyłki, określona w projekcie lub STS 
procedura - dokument zapewnienia jakości definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto" 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
opracowana na podstawie norm, aprobat technicznych, instrukcji i raportów z 
badań naukowych 
projekt wykonawczy - projekt realizacji budowy (o ile jest opracowywany), 
dotyczący szczególnie trudnych problemów wykonania punkt pozycyjny - 
punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej roboty budowlane - 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem obiektów budowlanych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi specyfikacja techniczna - element 
dokumentacji projektowej określający przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane 
stan zerowy - stan realizacji budynku obejmujący wykonanie fundamentów łącznie z 
piwnicami i stropem nad nimi 
stan surowy otwarty - stan realizacji budynku obejmujący wykonanie konstrukcji, 
ścian, stropów i dachu z otworami zewnętrznymi bez wypełnienia 
stan surowy zamknięty - stan surowy otwarty z otworami zewnętrznymi wypełnionymi 
wbudowaną stolarką budowlaną 
teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy tolerancja - suma 
bezwzględnych wartości odchyłek 
tolerancje specjalne - tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń 
projektowych, dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości 
funkcjonalnych obiektu 
ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania do określonego projektu 
(przedsięwzięcia), niezbędne do jego wykonania 
ustalenia techniczne - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, w normach, 
aprobatach technicznych lub w innych dokumentach odniesienia wykonawca - 
osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały 
2.1. Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub 
topoli, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej 
określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje 
drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna 
twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej 
twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej 
lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej 
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właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym 
oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niŜ: 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i 
kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - 
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz 
PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem 
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na 
podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, 
kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 
przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i 
klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych 
(licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami 
PN-82/D-94021. 
2.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji 
drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni 
zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 
lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od 
klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz SST „Zabezpieczenia 
antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: 
ZUAT--15/11. l 7/2003 lub ETAGnr015. 
2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906;2000, 
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach ; technicznych. 
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Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być 
zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być 
oznaczone a rysunkach. 
2.4. Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny 
być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno 
się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na 
podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome w postaci betek, elementów stropowych itp. powinny być 
składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 
składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę 
statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek 
powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, 
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy 
składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. 
Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być 
składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów 
poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy 
czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji 
poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w 
sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak 
dla składowania elementów poziomych. 

 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 

 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Jeżeli długość elementów jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych 
5.1.1. Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym (dokumentacją techniczną). 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w 
ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje 
się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji, o 
poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny 
przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości 
i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w 
dokumentacji technicznej lub podanych poniżej: 
± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm, 
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 
± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 
=b 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 
-b 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte 
kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich 
stosowania - nie powinna być wyższa niŜ przewidziana normą PN-B-03 150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być 
zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich 
wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych 
chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna 
i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną 
i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym). 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w zależności 
do klas zagrożenia - powinny być odporne lub uodpornione na działanie korozji 
biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(Dz.U. 2002, nr 75, póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych 
przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta 
oraz powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
5.1.2. Wykonanie połączeń 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z 
PN-EN385. 
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne 
z PN-EN 387. 
Połączenia klejowe należy wykonywać zgodnie z ustaloną procedurą 
technologiczną w wyspecjalizowanych wytwórniach. Dopuszcza się wykonanie 
klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli 
jakości. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami 
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad 
przyjętych w PN-B-03 150:2000. 
Złącza na płytki kolczaste - w zależności od typu płytek - powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-03 150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niŜ 2 rodzaje 
łączników. 
Połączenia na klamry mogą być wykonywane w elementach drugorzędnych 
lub w tymczasowych konstrukcjach z krawędziaków, okrąglaków czy bali. 
Połączeń na klamry nie należy stosować w konstrukcjach z desek. 
W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych 
rodzajów łączników. 
5.1.3. Wykonanie elementów 
Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB — ZUAT- 
15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011. 
Belki i słupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-15/11.16/2003 i/lub 
ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011. 
Wiązary drewniane kratowe na łączniki w postaci płytek kolczastych powinny 
odpowiadać PN-EN 1059. 
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 
oraz PN-B-03150:2000. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych 
zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i podlegać kontroli 
jakościowej produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli 
jakości. 
5.2. Wykonanie obiektów budowlanych. 
5.2.1. Zagadnienia ogólne 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe, 
zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ 
odniesienia pomiarów do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± 1 mm. 
Odchyłki poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, 
pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchyłki poziome na wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyłek o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów budynku - L (szerokości lub długości budynku 
w metrach) na każdym poziomie nie powinny być większe niŜ : 
± 20 mm przy długości budynku L < 30 m, 
± 0,25 (Z + 50) mm przy długości budynku 30 m < L < 250 m i nie więcej niŜ 
25 mm, 
± 0,10 (L + 500) mm przy długości budynku 250 m < L < 500 m i nie więcej niŜ 
30 mm. 
5.2.2. Dachy 
5.2.2.1. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować 
szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność 
wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i elementu 
należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie 
powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niŜ± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i 
koszowymi - o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk 
i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
± 20 mm w przypadku wiązarów, 
± 10 mm w przypadku krokwi. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
5.2.2.2. Łacenie połaci dachowych. 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niŜ 
38/50 mm. Łaty powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem 
okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie 
mniejszej niŜ 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny być usytuowane na 
krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji technicznej. Łaty 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie 
łat nie powinny przekraczać 5 mm. 
5.2.2.3. Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno 
być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego 
przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. 
Szerokość desek powinna być nie większa niŜ 180 mm, a grubość min. 25 mm 
(przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory po 
sękach nie powinny przekraczać 20 mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną 
dordzeniową ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym 
gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła 
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desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie 
powinny mieć oflisów (oblin). 
Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk 
lub przylgę. 
Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 
mm/m i 30 mm na całej długości dachu. Przy kryciu dachu dachówką, wzdłuż 
okapu powinna być umocowana deska lub lata grubsza od łat o grubość 
dachówki. 
Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) 
nie powinny być większe niż 40 mm. W przypadku krycia blachą „w łuskę" 
lub „w karo"" deski powinny być ułożone szczelnie na styk. 
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub 
wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być 
wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być 
układane na styk. 
5.2.2.4. Włazy dachowe i lawy kominiarskie 
Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości co 
najmniej 38 mm, wystających nie mniej niŜ 100 mm ponad deskowanie i 150 
mm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obłożona blachą i przekryta 
pokrywą z desek o grubości co najmniej 25 mm, wzmocnioną od dołu listwami, 
a od góry pokryta blachą. 
Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić co najmniej 300 mm, a grubość 
50 mm. Zaleca się stosować dwie deski ułożone ze szczeliną 30 mm, 
usztywnione od spodu łatami 38 mm x 50 mm, przybitymi do desek. 
Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami do 
przymocowania desek i z dwoma nóżkami wbitymi w krokwie. Rozstaw 
podpórek powinien wynosić około 2,0 m na odcinkach poziomych i około 1,0 
m na odcinkach pochyłych. Łączenie desek powinno być usytuowane na 
podpórkach i wzmacniane podkładką z deski o tym samym przekroju. Na 
ławach pochyłych należy przybić łaty w odstępach co 400 mm. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.1. Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania 
konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania 
robót. Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji 
z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z 
wymaganiami). 
Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów 
konstrukcji lub określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu 
konstrukcji z drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się 
klasę kontroli I. 
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Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 
elementów konstrukcji, którym są stawiane szczególne wymagania w zakresie 
niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje 
monumentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio 
przez wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne. 
6.2. Planowanie kontroli i badań 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane 
oraz przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z 
ustaleniami projektowymi. 
Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom 
kontroli w zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. 
W przypadku konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, 
wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę 
uproszczoną na podstawie inspekcji. 
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku 
kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są wybrane losowo, a w przypadku 
kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych 
elementy lub operacje robocze. 
Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. 
Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie 
inspekcji (oględzin) oraz co najmniej jednej ściany, stropu lub dźwigara na 
każdej kondygnacji na podstawie pomiarów. W przypadku negatywnych 
wyników inspekcji liczba sprawdzanych części lub elementów budynku, na 
przykład ścian, może być zwiększona. 
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie 
dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań 
korekcyjnych. 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian 
budynku podlega kontroli ciągłej. 
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić co najmniej kontrolę: 
• zgodności wykonania i usytuowania fundamentów z SST „Konstrukcje z 
betonu" lub „Konstrukcje murowe", 
• sprawności stosowanego sprzętu. 
6.3. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w 
niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i 
wyrobów7 powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach 
zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem 
budowlanym), 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana 
oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem 
budowlanym B lub C€. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie 
należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z 
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wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub 
materiałów drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 
6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką 
milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów, 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w 
warunkach budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się 
klejenie, 
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym 
ilości zużytego kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu 
otwartego i zamkniętego klejenia, poprawności docisku, czasu 
klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu, 
- sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin. 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny 
być wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena 
ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin 
i pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką- na 
losowo wybranych elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 
2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na 
powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej 
kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego, poziomnicy 
pionowej i/lub przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku 
oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać 
za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzać za pomocą 
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poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku 
budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy 
przeprowadzać za pomocą stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i 
przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzania 
ościeżnic należy przeprowadzać na podstawie oględzin i przyrządów do 
ustalania odchyłek w pionie i poziomie. 

 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
mb – wykonania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 
m3 – wbudowanego materiału, 
m2 – łaconej i deskowanej połaci dachu. 
7.2. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. Odbiór robót 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych 
z drewna stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót 
zanikających, 
• wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów, i ich usytuowania, 
• wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 
korekcyjnych, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych 
z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach 
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
• zgodności z dokumentacją techniczną, 
• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 
konstrukcyjnych, 
• prawidłowości wykonania złączy, 
• prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
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• nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, Ŝe odstępstwa nie 
zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, 
oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W 
innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i 
wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
• podsumowanie wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami 
projektowymi, 
• wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych 
uczestników procesu budowlanego. 

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót zgodnie z umową, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- próbny montaż na budowie, 
- właściwy montaż konstrukcji, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01042;1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia 
ogólne 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy  
odbiorze 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod 
konserwacji drewna 
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PN-D-04270:2000 Płyty pilśniowe. Płyty porowate bitumowane 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-97004:1999 Forniry. Obłogi. Wymagania i badania 
PN-D-97013:1999 Płyty wiórowe laminowane. Wymagania i badania 
PN-D-97015-1:1997 Płyty wiórowo-paździerzowe. Postanowienia ogólne 
PN-D-97015-3:1997 Płyty Wiórowo-paździerzowe. Wymagania dotyczące płyt 
specjalnych 
PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. 
Terminologia podstawowa 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OBS). Definicje,  
klasyfikacja i wymagania techniczne 
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych 
konstrukcji nośnych. Klasyfikacja i wymagania użytkowe 
PN-EN 309:1993 Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja 
PN-EN 312-1:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania  
techniczne dla wszystkich rodzajów płyt 
PN-EN 312-2:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt ogólnego stosowania, użytkowanych w warunkach 
suchych 
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt przenoszących obciążenia, użytkowanych w warunkach 
suchych 
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt przenoszących obciążenia, użytkowanych w warunkach 
wilgotnych 
PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń, 
użytkowanych w warunkach suchych 
PN-EN 312-7:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń, 
użytkowanych w warunkach wilgotnych 
PN-EN 312-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część l; Klasyfikacja 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia 
PN-EN 314-1:2001 Sklejka. Jakość sklejenia. Część l: Metody badań 
PN-EN 314-2:2001 Sklejka. Jakość sklejenia. Cześć 2: Wymagania 
PN-EN 315:2001 Sklejka. Odchyłki wymiarów 
PN-EN 316:2001 Płyty pilśniowe. Definicja, klasyfikacja i symbole 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia 
ogólne 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie 
do drewna litego 
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie 
do płyt drewnopochodnych 
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PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące 
zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej 
trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie 
PN-EN 351-1.-1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja 
wnikania i retencji środka ochrony 
PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne 
pobierania do analizy próbek drewna 
PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 
minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. 
Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne 
odchyłki 
PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna 
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w 
klasach zagrożenia 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla 
tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-EN 596:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Odporność ścian o 
szkielecie drewnianym na uderzenia ciałem miękkim 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
ogólne 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt twardych 
PN-EN 622-3:20007 /Ap 1:2002 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
dla płyt półtwardych 
PN-EN 622-4:20007 /Ap 1:2002 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
dla płyt porowatych 
PN-EN 622-5 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla 
płyt formowanych na sucho (MDF) 
PN-EN 633:2000 Płyty cementowo-wiórowe. Definicja i klasyfikacja 
PN-EN 634-1:2000 Płyty cementowo-wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
ogólne 
PN-EN 634-2:2000 Płyty cementowo-wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
dla płyt wiórowych wiązanych zwykłym cementem portlandzkim OPC użytkowanych w warunkach 
suchych, wilgotnych i zewnętrznych 
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N-EN 636-1:2000 Sklejka. Wymagania techniczne. Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach suchych 
PN-EN 636-2:2000 Sklejka. Wymagania techniczne. Wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach wilgotnych 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach zewnętrznych 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy 
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące drewna okrągłego 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy 
ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy 
dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy 
dotyczące wymiarów tarcicy 
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy 
dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy 
dotyczące przebarwień i uszkodzeń grzybowych 
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy 
dotyczące uszkodzeń powodowanych przez owady 
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy 
uzupełniające i indeks ogólny 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych 
w konstrukcjach drewnianych 
PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie 
wyglądu. Część l; Dąb i buk 
PN-EN 1058:1999 Płyty drewnopochodne. Określanie wartości charakterystycznych 
właściwości mechanicznych i gęstości 
PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 
wiązarów wykonywanych z zastosowaniem płytek 
kolczastych 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. 
Część l: Tarcica 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej 
degradacji 
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary 
zalecane. Część l: Tarcica iglasta 
PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary 
zalecane. Część 2: Tarcica liściasta 
PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych 
PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogólne 
PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie 
wyglądu. Część !: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny 
podział na klasy i gatunki. Zmiany: Azl + Az2 + Apl 
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PN-EN 1990 Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1 Eurokod l: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 12152:2002 (U) Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 12154:2002 (U) Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne 
i klasyfikacja 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do 
projektowania. Część l: płyty OSB, płyty wiórowe i płyty 
pilśniowe 
PN-EN 12775:2002 Płyty z drewna litego. Klasyfikacja i terminologia 
PN-EN 12871:2002 (U) Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia, używanych na podłogi, ściany, dachy 
PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane. Lamparkiet z drewna litego 
PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego 
oraz posadzki deszczułkowe łączone 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i i moduł 
podatności złączy 
PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości, wymagania 
i metody badań 
PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane. Terminologia 
EN 14279 Fornir klejony warstwowo. Specyfikacje, definicje, klasyfikacja 
i wymagania 
EN 14374 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo. 
Wymagania 
EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 
Wymagania 
EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowosortownicze 
drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. 
Część l; Wymagania ogólne 
EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek. Wymagania 
EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 
PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej 
PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 
PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia 
PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 
PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 
PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań 
PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. 
Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 
PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 
PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza 
PN ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia 
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PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne 
PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia. Arkusz krajowy 
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
PN-ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, 
instalowaniu i serwisie 
PN-ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli 
i badaniach końcowych 
PN-ISO 9004-1:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. 
Wytyczne 
10.2. Przepisy związane 
Prawo budowlane - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo 
budowlane (Dz.U. 2002, nr 106, póz. 1126) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2004, 
nr93.poz.888) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
1998, nr 140,poz. 906) 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. nr 75, póz. 690 § 322) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2004, nr 109, póz. 1156) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (po 
opublikowaniu) 
 
Obwieszczenie Prezesa RM z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie jednolitego tekstu 
ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. 1998, nr 119, póz. 773) 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, 
póz.881) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym C€ 
 
10.3. Dokumenty związane 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ZUAT-15/11.17/2003 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. 
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ITB, Warszawa 2003 
ZUAT-15/11.02/2003 Elementy prętowe konstrukcji drewnianych. Wyd. 2, ITB, 
Warszawa 2003 
ZUAT-15/11.16/2003 Belki i sh-ipy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i materiałów 
drewnopochodnych. ITB, Warszawa 2003 
ZUAT-15/VIIU3 Prefabrykowane elementy posadzek z tworzyw drzewnych. ITB, 
Warszawa 2001 
ZUAT-15/VHI.10 Laminowane elementy posadzek z tworzyw drzewnych - „panele". 
ITB, Warszawa 2001 
ZUAT-15/V1.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych 
z drewna. Wyd. 2, ITB, Warszawa 2002 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998 
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 
ETAG nr 007 Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z 
drewna. iTB, Warszawa 2003 
ETAG nr 008 Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych. Część l: Zestawy 
do wykonywania prefabrykowanych schodów ogólnego przeznaczenia (bez 
uwzględnienia surowych warunków klimatycznych). ITB, Warszawa 2003 ETAG nr 
011 Lekkie kompozytowe belki i słupy z materiałów drewnopochodnych (w 
przygotowaniu) 
ETAG nr 012 Zestawy do wykonywania budynków z bali (w przygotowaniu) ETAG nr 
015 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych (w 
przygotowaniu) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) 
Część C: Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt l: Pokrycia dachowe; 396/2004. ITB, 
Warszawa 2004 
Część D: Roboty instalacyjne; zeszyt l: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach mieszkalnych; 386/2003. ITB, Warszawa 2003 Część B: Roboty 
wykończeniowe; zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne; 387/2003. 
ITB, Warszawa 2003 
Część B: Roboty wykończeniowe; zeszyt l: Tynki; 388/2003. ITB, Warszawa 2003 
Część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej; 390/2004. ITB, Warszawa 2004 Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne; 
399/2004. ITB, Warszawa 2004 
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B- 12           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 
Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe i obróbki                          kod CPV 45262120-9 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.: 
— Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
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normami, 
— Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
— Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
— Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
— na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom 
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, 
obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) 
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm. 
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej 
powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie 
spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
2.2.5. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą 
ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą 
pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 
norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
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spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 

 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania 
ogólne; 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno 
być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami 
PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 
5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak 
podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 
płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych 
oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami 
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny 
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dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien 
być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm 
do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie 
mniej niŜ 30 cm, 
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niŜ 5 cm przy kryciu , 
blachą ocynkowaną i nie więcej niŜ 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, 
jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych 
przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się 
układanie desek na styk, 
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z 
blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do 
przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą - 
gwoździe miedziane, 
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy 
oknach, wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych 
na styk, 
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy 
przestrzegać następujące zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą 
gwoździ ocynkowanych, 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z 
rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
5.4. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz 
normą PN-B-02361:1999. 
5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych 
5.4.1.1. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej). 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu 
połaci podanym wPN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, 
zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy 
stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości 
wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niŜ 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach mniejszych niŜ 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze 
względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
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Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 
Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach 
trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 
poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej 
do płatwi można mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niŜ 150 mm 
w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej 
niż 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niŜ 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować 
łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i 
podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w 
każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej 
bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element 
usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest 
wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą 
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, 
a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających 
dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 
0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu 
powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
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5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 
niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi 
lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych, 
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). 
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów 
pod pokrycia z blachy powinna być prze 
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
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a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
norm: PN-61 /B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 505:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót: 
- Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej 
powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m , 
- dla robót: 
- Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 
- pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy tub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 
powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: " 
— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie 
(miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe 
do okapu itp.), 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
— ocenę wyników badań, 
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Pokrycie dachu blachą. 
Płaci się za ustaloną ilość m krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podkładu, 
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz 
obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw 
sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „mb" rynien i rur wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 
połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 1; Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
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wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na 
ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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B- 13           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
Kategoria robót   -    Podłogi i posadzki                                    kod CPV 45111200-0 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek ceramicznych, paneli drewnianych i wykładzin 
dywanowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) , 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Materiały izolacji cieplnej. 
Płyty ekstradowanej pianki polistyrenowej o parametrach: 
- moduł sprężystości 20,00N/mm2, 
- grubość 5 cm 
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3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
przesunięciem, uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Podłoże pod posadzki. 
Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
i suche, gładkie , bez spękań i ubytków . Musi stanowić równą płaszczyznę lub 
pochyłą zgodnie z projektowanymi spadkami podłóg. 
Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości 
materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub 
frezowanie, uzupełnić ubytki. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania posadzki z płytek ceramicznych. 
Przy wykonywaniu posadek z płytek ceramicznych należy stosować się do 
ogólnych zasad wykonania okładzin z płytek ceramicznych. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na linię, od której 
układane będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod 
kątem 50 ° równomiernie pokrywając całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. 
Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją 
lekko przesunąć po podłożu ok. l-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie 
może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej 
ze spoin. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości 
boku: 
a/ do 100mm - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm - około 4mm 
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d/ powyżej 600mm - około 5-20mm 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 
W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i 
wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. 
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania podług drewnianych. 
Panele/deski podłogowe przed montażem powinny leżakować w zamkniętych pakietach 
pomieszczeniu, w którym 
będą zakładane około 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym, ponieważ panele muszą 
dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczenia, w którym mają być zakładane. Podłoże 
pod panele podłogowe 
powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. Podłoża betonowe muszą być odpowiednio suche, 
większe 
nierówności należy wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. Na przygotowane podłoże 
należy położyć podkład pod panele np. Ekopłyta. Panele należy układać wzdłuż padania światła lub 
wzdłuż linii użytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy 
jest jednakowa 
szerokość pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. 
nie mniejszą niż 5cm. Panele w zależności od typu i producenta, wymagają układania z 
przesunięciem względem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy układać panele na zasadzie schodkowej. 
Przy ścianach, rurach, futrynach itp. należy 
zostawić odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt 
profesjonalny umożliwia zaklinowanie nawet na ścianach z płyty gipsowej czy miejscach w których 
kliny wypadają), przyjmuje się, że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2mm na każdy 1mb. 
Zalecenia producentów podłóg to 1-2cm i nie uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń. Montaż 
paneli podłogowych w zależności od 
zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji układania dołączonej do 
opakowania dostawcy wyrobu. 
 
5.3. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie: 
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności 
przedłożonych przez dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, 
prawidłowości 
układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niŜ 
3mm na dł 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 
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kompozycji klejącej. 
i/ Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie 
powinno być mniejsze niŜ 1,5% a odległość wododziału nie większa niŜ 4m. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości 
łaty pomiarowej 2,0m. 
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta. 
Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. 
Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 
5.3. Ogólne zasady wykonania posadzek betonowych. 
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B20. 
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy i betonu, wielkość 
spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych i sposób zbrojenia posadzek. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 
wytrzymałość nie niższą niż: 
- przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, 
- przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym 
powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 
* Zbrojenie posadzek betonowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz wszelkimi zasadami wykonywania zbrojenia betonu. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania posadzek z paneli podłogowych. 
Uładanie paneli wykonywać na uprzednio wykonanej posadzce betonowej. Montaż paneli na 
podkładzie z pianki zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.5. Ogólne zasady wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych. 
Uładanie wykładzin wykonywać na uprzednio wykonanej posadzce betonowej. Montaż wykładziny 
wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Sprawdzenie cech zewnętrznych dostarczonych płyt kamiennych – kształt, 
wymiary, wygląd zewnętrzny, widoczne wady i uszkodzenia. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
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odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg 
p. 5 niniejszej SST. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego 
cokołu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 
a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez oględziny. 

 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 podłoża betonowego, m2 powierzchni ułożonej 
posadzki i 1mb ułożonego cokołu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie posadki, 
oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr< 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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B- 14           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
Kategoria robót   -    Docieplenie budynku                                   kod CPV 45320000-6 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z 
dociepleniem budynków. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie dociepleń budynku wg 
poniższego wykazu: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Każdy zestaw do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych, 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać 
przed wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodności ITB. 

 
2. Materiały. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne 
atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 
Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 
zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy. 
2.1. Wymagania. 
Podstawowymi składnikami są: 
• masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
• płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 
Fasada lub EPS 80 036 Fasada oraz wełna mineralna lamelowa i w 
płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
• masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
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• siatka zbrojąca, 
• środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie 
od systemu, 
• masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
• elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, 
listwy kapinosowe itp. 
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz 
pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane 
są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - ETAG, a 
dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 
2.1. Masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych. 
Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz 
do wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić nast. wymagania: 
a/ zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości 
podanej przez producenta 
b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej 
przez producenta 
c/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300; 
po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplnowilgotnościowych 
- min. 300 
d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100; 
po 24 h w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplnowilgotnościowych 
- mm. 100 
e/ Odporność na rysy mm - min. 5 
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne 
przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej. 
Rodzaje mas klejących. 
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą 
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się 
do użycia bez dodatkowego przygotowania, 
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz 
dodatków organicznych mieszanych z wodą 
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca 
wymieszania z cementami. 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji 
i kart technicznych. 
2.2. Płyty termomodernizacyjne. 
2.2.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej . 
Wymagania: 
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące. 
Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej 
EPS-P i XPS-R 
(1) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P 
- powierzchnia gładka, 
- gęstość objętościowa - 38,8 ±1% kg/m3, 
- nasiąkliwość ≤0,7%, 
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK 
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
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nie więcej niż +/-1,5%, 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
mniej niż 100 kPa, 
- płyty o powierzchniach bocznych schodkowych, 
o wymiarach 100x500mm 
Przewidziane grubości płyt to: 6 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek, 
(2) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R 
- powierzchnia szorstka, 
- gęstość objętościowa - 34,3 ±1% kg/m3, 
- nasiąkliwość ≤1,5%, 
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK 
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
nie więcej niŜ +/-1,5%, 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
mniej niŜ 100 kPa, 
- płyty o powierzchniach bocznych gładkich, 
o wymiarach 1000x500mm 
Przewidziane grubości płyt to: 6 cm, 3 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek, 
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej. 
Wymagania dla wełny hydrofobowej. 
Klasyfikacja ogniowa – kl. A1 wyrób niepalny. 
- gęstość objętościowa ≥ 135 kg/m3, 
- krótkotrwała nasiąkliwość ≤0,3 kg/m2, 
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,039 W/mK 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
≥15 kPa 
- płyty o wymiarach 1000x500mm 
Przewidziane grubości płyt to: 3 cm, 8 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
Wymagania dla wełny lamelowej. 
Klasyfikacja ogniowa – kl. A1 wyrób niepalny. 
- gęstość objętościowa ≥ 90 kg/m3, 
- krótkotrwała nasiąkliwość ≤0,3 kg/m2, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,042 W/mK 
- płyty o wymiarach 200x1200mm i 400x1200mm 
Przewidziane grubości płyt to: 3 cm, 8 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
2.3. Siatka zbrojąca. 
Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 
a/ splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na 
działanie środowiska alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niŜ 3 mm 
d/ masa powierzchniowa nie mniej niŜ 145d/m2 
e/ strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy 
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f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
nie mniej niŜ 1500 N 
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej 
nie mniej niŜ 1200 N 
- dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH 
nie mniej niŜ 600 N 
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym 
nie mniej niŜ 600 N 
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/ 
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 1500 N/ 
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej 
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 1200 N/ 
- dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH 
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 600 N/ 
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym 
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 600 N/ 
h/ gramatura 160 g/m2, 
2.4. Łączniki 
Wymagania stawiane łącznikom: 
• ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z 
wytycznymi producenta systemu, 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do 
mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 
 
 
Lp. Cecha Wartość 

 
Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich 
temperaturach 

2. Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy 
ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie 
mostków cieplnych 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4. Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 
 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 
 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 
 

7. Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 4 szt./l m2 
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8. Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania 
izolacji z wełny mineralne zwykłej i lamelowej: 
 
 
Lp. Cecha Wartość 

 
Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich 
temperaturach 

2. Trzpień łącznika Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 
 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4. Talerzyk Wełna twarda - średnica 60mm, 
Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min. 
130 mm zwiększający powierzchnię docisku (średnica 
zależna od dostawcy systemu) 
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 
przyczepność zaprawy klejącej 
 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 
 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 
 

7. Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 4 szt./l m2 

 
8. Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 
 
 
• długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz gr. płyt 
termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże 
nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu ściany nośnej i powinna odpowiadać co najmniej 
długość strefy rozprężnej. 
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez 
dodanie następujących składników: 
L≥ hef+a1 + a2 

+ da 

gdzie: 
hef - minimalno głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 -łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
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da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L - całkowita długość łącznika. 
• ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z 
betonu co najmniej 5 cm. 
• montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje 
wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 
(w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
Łączniki stosowane od wysokości 22 m muszą być łącznikami w całości 
niepalnymi (talerzyki i trapienie metalowe). 
2.5. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od 
systemu, 
2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze. 
2.6.1. Podkład tynkarski. 
Opcjonalnie . 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską lub inną podkładu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed 
powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku. 
2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie. 
Klasa ogniowa - nierozprzestrzeniający ognia. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci 
pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja 
polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 
(krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, 
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
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2.7. Elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy 
kapinosowe itp. 
Ochrona narożników i krawędzi. 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach 
z użyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
2.8. Farby elewacyjne. 
Opcjonalnie - Zależnie od systemu. 

 
3. Sprzęt. 
Do wykonania docieplenia może być użyty dowolny sprzęt 
zapewniający właściwy sposób wykonania docieplenia . 

 
4. Transport. 
. 
Elementy składowe systemu dociepleń do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy składowe systemu dociepleń mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności w czacie transportu. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod 
posadzki 
balkonów lub zostaną zakończone i odebrane, 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie 
jak: 
szkło, okładziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki, 
okładziny kamienne, glazura itp,, zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte, 
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty 
wewnętrzne „mokre" powinny być wykonane z odpowiednim 
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu ilości 
wilgoci w ocieplonych ścianach zewnętrznych), 
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i 
innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające 
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem, 
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego 
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połączenia z innymi elementami budynku 
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny 
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób 
zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed 
przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte 
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować 
ich szkodliwy wpływ na podłoże. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją 
robót ociepleniowych, odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę rejestrowany w dzienniku 
budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie 
przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne 
jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z 
różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego 
muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami 
technicznymi produktów; 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura 
otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku 
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy 
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, 
silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od 
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
5.2. Podłoża i ich przygotowanie. 
Uwagi ogólne. 
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany 
jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą 
wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo 
przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą 
łączników kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie 
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przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 
nośność, 
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłożem jest warstwa 
przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy 
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
Wymogi fizyko-chemiczne. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne. 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę 
niemiecką DIN 18202. 
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna 
określać dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym 
ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 
UWAGA: Stanowczo odrzuca się możliwość wyrównania podłoża 
poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt 
termoizolacyjnych. 
5.3. Ocena podłoża. 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według 
uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do 
prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża 
zawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 5.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności 
podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy 
lub zaprawy klejowej do podłoża. 
5.3.1. Metody oceny podłoża. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych 
są: 
 Próba odporności na ścieranie 
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny 
ocenić stopień zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów 
na podłożu 
 Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 
Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem 
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ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok 
 Próba zwilżania  
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 
 Test równości i gładkości 
 Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 
sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie otrzymane wyniki porównać z wymaganiami 
odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach no podłożu, 
aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego 
obiektu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
5.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 
 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze : 
 

Rodzaj Stan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mury wykonane z 
elementów: 
• ceramicznych 
• betonowych 
• z gazobetonu 
• betonowych z 
warstwą fakturową 
 

kurz, pył oczyścić za pomoc miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 
i pozostawić do wyschnięcia 
 

luźne resztki lub 
wylewki 
zaprawy ze spoin 
 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, defekty 1) 
i ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji 
 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

luźne i nienośne 
elementy elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić 
materiałem murarski z zachowaniem wymaganych 
okresów karencji 
 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3] z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
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3) stosować ciśnienie max. 200 borów 
 
5.4.2. Podłoża z betonu 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 Rodzaj Stan 

 
 
 
 
Ściany 
wykonane z: 
•betonu 
towarowego i 
wykonanego na 
budowie 
•z pref. elem. 
betonowych 
•elem. bet. z 
warstwą 
fakturową 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkie| szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 
 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, 
defekty 1) i ubytki 
 
 

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 
 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2) ]oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

luźne i nienośne 
elementy elewacji 

 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim lub zaprawą do betonów z ewentualnie 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 

 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergenty lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

warstwy mleczka 
cementowego 

 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 
sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
5.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
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Rodzaj Stan  
 
 
Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniowe 
 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą miękkie| szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 2) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 
 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

kurz, pył, 
kredowanie 
 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

]oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 

 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

nierówności, 
defekty i ubytki 

 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 
 

wilgoć 2)
  pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity 2)  oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3] stosować ciśnienie max. 200 borów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 
niewystarczające 
 
5.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 Rodzaj Stan 

 
 
 
Powłoki z farb i 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy 
pomocy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), 
spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i 
pozostawić do wyschnięcia 2) 
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tynków 
dyspersyjnych 
 
 

powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 
przylegające 

 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i 
ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe 
 

1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 
200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w 
żadnym przypadku nie należy przekraczać ciśnienia AQ borów 
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 
niewystarczające 
 
5.5 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, 
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
5.6. Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć 
wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego 
sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. 
Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją 
rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 
montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można 
stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. RównieŜ 
wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeżą utworzone 
z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy teŜ dolne i górne 
zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przykleić 
pasmo z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i 
pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
5.6. Zabudowa narożników listwą cokołową. 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod 
kątem 45°. Są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi 
wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych 
oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 
5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży 
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budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych 
na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych 
do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy 
klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich 
mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należ 
przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i 
wełny mineralnej) 
Metoda obwodowo-punktowa. 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metod „ramki i placków"), 
stosowano w przypadku nierówności podłoża do 10 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 
cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi 
należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w 
środku płyty należy nałożyć 3-ó placków zaprawy o odpowiedniej 
średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA; Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Metoda grzebieniowa. 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie no równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać no całą powierzchnię płyty 
termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralno wymaga wstępnego 
szpachlowania („gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej należy przyklejać 
całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 
5.7.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt 
termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować (patrz pkt5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy 
do ściany i lekko ją przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia 
kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
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powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży-przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować 
jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy równieŜ 
wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm (patrz rys. nr 4). 
UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 
termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza 
narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy 
zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to 
istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny 
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 
szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
5.8.1. Informacje ogólne 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być 
szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te 
mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. 
Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników 
z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny 
mineralnej - wyłączni z trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowe j należy stosować 
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łączniki mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozkładającymi 
naprężenia 
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o 
poprzecznym układzie komo powietrznych należy zachować 
szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do 
stosowania) 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykona nie 
prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany 
z betonu co najmniej 5 cm. 
5.8.3. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący 
zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 
łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 
(w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie 
wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega 
przesuwaniu się ich względem podłoża 
5.9. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i 
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy 
je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób 
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podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu. 
5.10. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy 
też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić 
odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W 
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie 
dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z 
częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji 
projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany 
styropianu EPS P o jeszcze większej niŜ tradycyjny styropian 
odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i 
ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, należy stosów wyłącznie płyty 
o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w 
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
5.11.1 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny 
zostać przeniesione na ociepla elewację. Zwykle do wykonania szczelin 
stosuje się dwie metody: 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu 
dylatacyjnego ściennego lub narożnego. 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) 
wykonuje się równomierną pionową i poziomą szczelinę o szerokości 
ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy 
płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i 
taśmę elastyczną profilu, 
wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki 
zbrojącej ułoŜyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą 
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu 
dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy 
zamknąć np. wsuwając w szczelinę pas styropianu. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w 
przypadku profili ściennych. 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niŜ z użyciem specjalnych profili 
jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 
projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić 
opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
5.11.2 Ościeża okien i drzwi. 
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Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie 
specjalnych profili ochro uszczelniających lub samorozprężnej taśmy 
poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami 
dysponują teŜ zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja 
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, 
lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni 
ościeży otworów okien bez docieplenia może doprowadzić do 
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni wewnętrznej 
powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym 
zalecone jest stosowi stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie 
termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynnik 
przewodzenia ciepła λ. 
5.11.3 Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach 
z użyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
5.12.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu 
zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę 
materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.5.8.2. Warstwa zbrojona. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od 
montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne 
nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą izotopia w niej przy 
użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka 
zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwo zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką 
zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna zakreślaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku 
cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca 
w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w 
pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy 
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej 
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krawędzi listwy. 
5.13. Wyprawa zewnętrzna. 
5.13.1 Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską podkładu tynkarskiego. 
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci 
pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja 
polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 
(krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, 
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 
godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami 
technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni 
tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki 
cienkowarstwowe gładkie (o uziemieniu poniżej l mm), tworzą zbyt 
cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej 
warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy 
tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do l mm) można stosować jako tynki 
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu 
(na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile 
występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. 
Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowy mi 
rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się 
znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie 
zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim 
zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. 
W przypadku elewacji południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik 
odbicia światło HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na 
nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowodować 
naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie. 
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6. Kontrola jakości. 
6.1. Informacje wstępne. 
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty 
ociepleniowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z 
odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i 
ustaleń dodatkowych. 
6.2. Ocena podłoża. 
W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem 
dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju 
ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla 
opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego 
zapisu. 
Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród 
różnej konstrukcji. 
6.2.1 Konstrukcje murowe 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz z elementów z betonu komórkowego. 
 
 
 
 
Lp. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

  z cegły i pustaków ceramicznych z 
drobnowymiarowych 
elementów z betonu 

komórkowego 
 

  mury spoinowane mury 
niespoinowane 

 

1. Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów: 
 
na długości 1 m 
 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 
 

 
 
 

3 
 

10 
 

 
 
 

6 
 

20 
 

 
 
 

4 
 
- 
 

2. Odchylenia od pionu powierzchni 
krawędzi 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 
 

 
 

3 
6 
20 
 

 
 

6 
10 
30 
 

 
 

                3 
6 
15 
 

3. Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
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na długości 1 m 
na całej długości ściany 
 

3 
- 
 

6 
- 

 

10 
30 

 
 
6.2.2 Konstrukcje żelbetowe monolityczne 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm] 
 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
Projektowanego pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przesławnym 
 

 
 
5 

20 
15 

1/500 wysokości budowli, lecz 
nie 

więcej niż 100 mm 
 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 
 

 
5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
Łatą o długości 2,0 m 
Z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 
 

 
 
 

±4 
±8 
 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 
 
 
6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 
Konstrukcje montowane swobodnie 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w 
zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 
 
 
Rodzaj prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

w pionie 
 

budynku 

Przesunięcie  
w poziomie budynku 

Wychylenie  
prefab. z pionu 
przesunięcie 

krawędzi 
sąsiednich 

Przesunięcie 
prefabr. górnej 

kondygn. 
w stosunku do 

prefab.  
niższej 

   
[mm] 

w poprzek 
[mm] 

wzdłuż 
[mm] 

prefabrykatów 
[mm] 

kondygnacji 
[mm] 

 z x y w P 
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Ściany konstrukcyjne ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 
Śłupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 
Płyty stropowe ±10 ±10 ±10 ±10 ±6 
Belki podciągi ±5 ±5 ±10 - - 
Elementy budowy 
sanitarnej, bloki 
wentylacyjne, 
spalinowe, sanitarne, 
windy itp. 
 

 
 
 
 

±6 

 
 
 
 

±10 

 
 
 
 

±10 

 
 
 
 

±4 

 
 
 
 

±6 

Elementy wypełniające ±10 ±16 ±16 ±6 ±8 
 
 
Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu 
przymusowym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 
 
 
Rodzaj prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

w pionie 
 

budynku 

Przesunięcie  
w poziomie budynku 

Wychylenie  
prefab. z pionu 
przesunięcie 

krawędzi 
sąsiednich 

Przesunięcie 
prefabr. górnej 

kondygn. 
w stosunku do 

prefab.  
niższej 

   
[mm] 

w poprzek 
[mm] 

wzdłuż 
[mm] 

prefabrykatów 
[mm] 

kondygnacji 
[mm] 

 z x y w P 
Ściany konstrukcyjne ±3 ±4 ±2 ±2 ±2 
Ściany zewnętrzne ±3 ±4 ±4 ±3 ±3 
Ściany zewnętrzne z 
gazobetonu 

±3 ±4 ±4 ±2 ±3 

Ściany osłonowe logii ±3 ±4 ±3 ±3 ±3 
Płyty stropu ±5 ±6 ±6 ±4 - 
Bloki wentylacyjne i 
spalinowe 

±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy obudowy 
dźwigów,kabin itp. 

±6 ±10 ±10 ±4 ±4 

 
 
 
 
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych. 
6.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków. 
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień 
wygłodzenia powierzchni wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie 
tynków. 
Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, 
doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, l, la) wykonywane są 
najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także 
tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. 
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Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- lub 
trójwarstwowe. 
W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą by 
wykonywane także jako jednowarstwowe. 
Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o 
kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz 
dopuszczalne odchylenia równość 
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także 
jednowarstwowe tynki gipsowe. 
 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie 
normy PN-70B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze . 
 
 
6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych 
tynków strukturalnych. 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B- 
10100). 
 
 

 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 

 
pionowego 

 
poziomego 

III nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
do 
3,5 m wysokości 
oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem 
nie więcej niż 6 
mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, 
belki itp.) 

nie większe niż 3 
mm na l m 
 

IV 
IVf 
IVw 

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 
 

nie większe niż 
1,5 mm 
na l m i ogółem 
nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
do 
3,5 m wysokości 
oraz 

nie większe niż 2 
mm na l m i 
ogółem 
nie więcej niż 3 
mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 

nie większe niż 2 
mm na 1 m 
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nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

pionowymi 
(ściany, 
belki itp.) 
 

 
 
Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie: 
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ: 
- dla tynków kategorii lii III - 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf- 5 mm. 
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niŜ: 
- na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
- na całej wysokości budynku - 30 mm." 
 
UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na 
systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie 
o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się 
z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 
 
6.4. Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy 
DIN 18202 
 
 
6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 
Wykończono wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi 
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym 
lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i 
krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest - m2 wykonanego docieplenia budynków 
i - mb listew cokołowych i narożnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu ich w naturze. 

 
8. Odbiór robót wykonanego ocieplenia. 
Odbiór robót należy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoża oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również 
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prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu 
każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co 
w konsekwencji skutkować będzie z tą jakością prac, koniecznością 
dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych 
przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych. 
8.1.Kontrola podłoża. 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego 
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, 
zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń 
dostawcy systemu ociepleń; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń. 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041) 
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji 
zgodności. 
8.2. Kontrola międzyoperacyjna 
powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym), 
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej, 
• wykonania (ewentualnego) malowania. 
8.3. Kontrola przygotowania podłoża 
polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 
zakresie koniecznym. 
8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i 
szerokości spoin. 
8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' łączników 
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mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 
szczególności zbudowanych materiałów szczelinowych zalecane jest 
wy konanie prób wyrywania łączników). 
8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
zbrojonej, równość przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 
8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) 
oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w 
umów pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równość powierzchni oraz krawędzi 
należy przyjąć: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
długości 2,0 m), 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej 
wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny b większe niż 7 mm. 
8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i 
zaprawek. 
8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego 
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ociepleń. 
Powinna ono charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowy wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczał odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodna z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawarta w umowie. 
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na 
miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane. 
*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone 
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 
6.09.2002. 
* ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
* ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
* ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 1997 r. 
* ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej 
uformowanej w płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
* ZUAT - 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000r. 
*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" 
- Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
* PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja". 
*PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 
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* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
* PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego". 
* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy 
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania". 
* PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126). 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133). 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r, 
Nr 130, poz. 1386). 
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B- 15           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
Kategoria robót   -    Rusztowania                                kod CPV 45262100-2 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczącej wykonania i odbioru rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i demontaż rusztowań. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały. 
Rusztowania systemowe 
 
3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt 
zapewniający właściwy montaż. 

 
4. Transport. 
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym. 
5.1. Wymagania ogólne 
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 
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Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z 
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub 
ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niŜ 20 m, a między 
pionami nie większa niŜ 40 m. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 
wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk 
pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, 
ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być 
mniejsza niŜ 2,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niŜ 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m 
ponad tą linią. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, od strony tej ściany. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 
do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych 
przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być 
określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
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- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 
uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych 
wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad 
zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 
stanowiskami pracy. 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 
wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc 
pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów 
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w 
liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione: 
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność; 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać 
jednocześnie więcej osób, niŜ przewiduje instrukcja producenta. 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, 
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego 
podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo 
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
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miesiącu. 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niŜ 10 m/s pracę na 
ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do 
najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić 
za pomocą ręcznego urządzenia. 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 
ich najniższym położeniu. 
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch 
miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na 
nich ludzie, jest zabronione 

 
6. Kontrola jakości. 
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 

 
7. Obmiar robót. 
Nie dotyczy. 

 
8. Odbiór robót. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego. 
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności 
1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 
9. Podstawa płatności. 
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą 
rozliczane oddzielnie. 
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, 
które będą wykonywane z rusztowań. 

 
 
 
 
 


